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Grundlagen DIN EN 1090 
Übersicht, Begriffe, Wahl der Ausführungsklassen, Leistungserklärung und CE-
Kennzeichnung 

 
 Umsetzung der WPK in der Praxis, notwendige Dokumente / Vorlagen 

(Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen, Fertigungsbegleitkarten und weitere 
Aufzeichnungen) 

 
 Inhalte von Bauteilspezifikation (z.B. Zeichnungsinhalte, Toleranzen, 

Bewertungsgruppen, symbolhafte Schweißnahtdarstellung, Untervergabe zur 
Bemessung) 

 
  Werkstoffe (Baustähle, Feinkornbaustähle) 

aktuelle Werkstoffbezeichnungen 
 
Werkstoffbescheinigungen 

 
 Werkstoffbeeinflussung durch Brennschneiden und Flammrichten 
 

Qualifizierung der Prozesse 
Flammrichten 
Brennschneiden 
Scheren, Lochen, Stanzen, Kaltumformen 

 
Gruppenarbeit / Praktische Übungen: Produktprüfung 
► Sichtprüfung 
► Farbeindringprüfung und Magnetpulverprüfung 
► Schichtdickenmessung, Rauheit, Transport-schäden, etc. 

  
Qualifizierung des Schweißpersonals 
Schweißerprüfungen ISO 9606-1 
Schweißaufsichtspersonen 
Qualifizierung der Prozesse Schweißen (WPS, WPQR) 

 
 Bestellungen 

Wareneingangs und -ausgangs Prüfung 
Dokumentation 

 
 Feuerverzinken 
 Korrosionsschutz, Überblick DIN 12944 
 

Untervergabe Schweißen und Korrosionsschutz  
Ausführung von Schweißarbeiten nach 3834, Prüfen vor, während und nach dem 
Schweißen 

 
ZfP, Bewertungsgruppen und Maßkontrolle (Sichtprüfung) 
Anforderungen DIN EN 1090 

  
 Montage (Durchführung, Toleranzen und Abnahme) 

  Dübelverbindungen 
Schraubverbindungen, Montage und Kalibrierung 


