
Liste der Prüfverfahren SLV MA-PL FB010

Liste der Prüfverahren (akkreditierer Bereich) incl. flexiblen Geltungsbereich
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1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.2 Ultraschallprüfungen DIN EN ISO 17640 2019-02

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen - Techniken, 

Prüfklassen und Bewertung  

(hier: Abschnitt 7 bis 10 und Anhang A)

ja

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.2 Ultraschallprüfungen DIN EN ISO 16810 2014-07
Zerstörungsfreie Prüfung - Ultraschallprüfung - Allgemeine Grundsätze 

(hier: Abschnitt 9)
ja 2025-01 Januar 2025

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.2 Ultraschallprüfungen DIN EN ISO 16823 2014-07 Zerstörungsfreie Prüfung - Ultraschallprüfung -  Durchschallungstechnik ja 2025-04 April 2025

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.2 Ultraschallprüfungen DIN EN ISO 16826 2014-06
Zerstörungsfreie Prüfung - Ultraschallprüfung - Prüfung auf 

Inhomogenitäten senkrecht zur Oberfläche
ja

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.2 Ultraschallprüfungen DIN EN 10160 1999-09
Ultraschallprüfung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer Dicke größer 

oder gleich 6 mm (Reflexions-verfahren)
ja

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.2 Ultraschallprüfungen DIN EN 10228-3 2016-10

Zerstörungsfreie Prüfung von Schmiedestücken aus Stahl - Teil 3: 

Ultraschallprüfung von Schmiedestücken aus ferritischem oder 

martensitischem Stahl

ja

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.2 Ultraschallprüfungen DIN EN 10228-4 2016-10

Zerstörungsfreie Prüfung von Schmiedestücken aus Stahl - Teil 4: 

Ultraschallprüfung von Schmiedestücken aus austenitischem und 

austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl

ja

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.2 Ultraschallprüfungen DIN EN 12680-1 2003-06
Gießereiwesen - Ultraschallprüfung - Teil 1: Stahlguss-stücke für 

allgemeine Verwendung
ja

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.2 Ultraschallprüfungen DIN EN 12680-2 2003-06
Gießereiwesen - Ultraschallprüfung - Teil 2: Stahlgussstücke für hoch 

beanspruchte Bauteile
ja

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.2 Ultraschallprüfungen DIN EN 12680-3 2012-02
Gießereiwesen - Ultraschallprüfung - Teil 3: Guss-stücke aus Gusseisen mit 

Kugelgraphit
ja

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.2 Ultraschallprüfungen SEP 1923 2009-02

Ultraschallprüfung von Schmiedestücken aus Stahl mit höheren 

Anforde­rungen, insbesondere für Bauteile in Turbinen- und 

Generatorenanlagen

ja
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Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.2 Ultraschallprüfungen SEP 1920 1984-12
Ultraschallprüfung von gewalztem Halbzeug auf innere 

Werkstoffungänzen 
ja

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.3 Eindringprüfungen DIN EN ISO 3452-1 2014-09
Zerstörungsfreie Prüfung - Eindringprüfung - Teil 1: Allgemeine 

Grundlagen (hier: Abschnitt 8)
ja 2022-02 März 2022

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.3 Eindringprüfungen DIN EN 1371-1 2012-02
Gießereiwesen - Eindringprüfung - Teil 1: Sand-, Schwerkraft- und 

Niederdruck-Kokillengussstücke
ja      

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.3 Eindringprüfungen DIN EN 10228-2 2016-10
Zerstörungsfreie Prüfung von Schmiedestücken aus Stahl - Teil 2: 

Eindringprüfung
ja

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.4 Magnetpulverprüfungen DIN EN ISO 9934-1 2017-03

Zerstörungsfreie Prüfung - Magnetpulverprüfung - Teil 1: Allgemeine 

Grundlagen 

(hier: Abschnitt 7 bis 14)

ja

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.4 Magnetpulverprüfungen DIN EN ISO 17638 2017-03
Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen - 

Magnetpulverprüfung 
ja

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.4 Magnetpulverprüfungen DIN EN 1369 2013-01 Gießereiwesen - Magnetpulverprüfung ja

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.4 Magnetpulverprüfungen DIN EN 10228-1 2016-10
Zerstörungsfreie Prüfung von Schmiedestücken aus Stahl - Teil 1: 

Magnetpulverprüfung
ja

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.5 Sichtprüfungen DIN EN ISO 17637 2017-04
Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen - Sichtprüfung von 

Schmelzschweißverbindungen (hier:  Abschnitt 5 und 6)
ja

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.5 Sichtprüfungen DIN EN 13018 2016-06
Zerstörungsfreie Prüfung - Sichtprüfung - Allgemeine Grundlagen (hier: 

Abschnitt 5 und 6)
ja

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.6
Verfahrensübergreifende Regelwerke für

ZfP

AD 2000-Merkblatt HP 5/3 

Anlage 1
2015-04

Zerstörungsfreie Prüfung der Schweißverbindungen - 

Verfahrenstechnische Mindestanforderungen für die zerstörungsfreien 

Prüfverfahren

nein 2025-01 Juni 2026

1

Zerstörungsfreie Prüfverfahren* 1.6
Verfahrensübergreifende Regelwerke für

ZfP
DVGW-GW 350 2015-06

Schweißverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und 

Wasserversorgung - Herstellung, Prüfung und Bewertung
nein 2024-11 Juni 2026

2
Mechanisch-technologische 

Prüfungen*
2.1 Zug-, Druck- und Biegeversuche DIN EN ISO 4136 2013-02

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen 

Werkstoffen - Querzugversuch
ja 2022-09 November 2022

2
Mechanisch-technologische 

Prüfungen*
2.1 Zug-, Druck- und Biegeversuche DIN EN ISO 5173 2012-02

Zerstörende Prüfung von Schweißnähten an metallischen Werkstoffen - 

Biegeprüfungen
ja 2023-05 Juli 2023
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2
Mechanisch-technologische 

Prüfungen*
2.1 Zug-, Druck- und Biegeversuche DIN EN ISO 6892-1 2017-02 

Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Prüfverfahren bei 

Raumtemperatur
ja 2020-06 August 2020

2
Mechanisch-technologische 

Prüfungen*
2.1 Zug-, Druck- und Biegeversuche DIN EN ISO 9018 2016-02

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen 

Werkstoffen - Zugversuch am Doppel-T-Stoß und Überlappstoß
ja

2
Mechanisch-technologische 

Prüfungen*
2.1 Zug-, Druck- und Biegeversuche DIN EN ISO 9017 2018-04

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen 

Werkstoffen - Bruchprüfung
ja

2
Mechanisch-technologische 

Prüfungen*
211 Zug-, Druck- und Biegeversuche DIN EN 10164 2018-12

Stahlerzeugnisse mit verbesserten Verformungseigenschaften senkrecht 

zur Erzeugnisoberfläche - Technische Lieferbedingungen
ja

2
Mechanisch-technologische 

Prüfungen*
2.2 Kerbschlag-biegeversuche DIN EN ISO 148-1 2017-05

Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1: 

Prüfverfahren
ja

2
Mechanisch-technologische 

Prüfungen*
2.3 Härteprüfungen DIN EN ISO 6506-1 2015-02 Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Brinell - Teil 1: Prüfverfahren ja

2
Mechanisch-technologische 

Prüfungen*
2.3 Härteprüfungen DIN EN ISO 6507-1 2018-07 Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Vickers - Teil 1: Prüfverfahren ja 2024-01 März 2024

2
Mechanisch-technologische 

Prüfungen*
2.3 Härteprüfungen DIN EN ISO 6508-1 2016-12

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Rockwell - Teil 1: 

Prüfverfahren 

(hier: Skalen B, C) 
ja 2024-04 Juni 2024

2
Mechanisch-technologische 

Prüfungen*
2.3 Härteprüfungen DIN EN ISO 9015-1 2011-05

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen 

Werkstoffen - Härteprüfung - Teil 1: Härteprüfung für 

Lichtbogenschweißverbindungen

ja

2
Mechanisch-technologische 

Prüfungen*
2.3 Härteprüfungen DIN EN ISO 9015-2 2016-10

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen 

Werkstoffen - Härteprüfung - Teil 2: Mikrohärteprüfung an 

Schweißverbindungen

ja

2
Mechanisch-technologische 

Prüfungen*
2.3 Härteprüfungen DIN EN ISO 14271 2018-01

Widerstandsschweißen - Vickers-Härteprüfung (Kleinkraft- und 

Mikrohärtebereich) von Widerstandspunkt-, Buckel- und 

Rollennahtschweißungen                                         

 )1 nur Kleinkraft

ja

2
Mechanisch-technologische 

Prüfungen*
2.4

Scherversuche, Schäl-, Meißel- und

Keilprüfung
DIN EN ISO 14272 2016-11

Widerstandsschweißen - Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen - 

Probenmaße und Verfahren für die Kopfzugprüfung an Widerstandspunkt- 

und Buckelschweißungen mit geprägten Buckeln

ja

2
Mechanisch-technologische 

Prüfungen*
2.4

Scherversuche, Schäl-, Meißel- und

Keilprüfung
DIN EN ISO 14273 2016-11

Widerstandsschweißen - Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen - 

Probenmaße und Verfahren für die Scherzugprüfung an 

Widerstandspunkt-, Rollennaht- und Buckelschweißungen mit geprägten 

Buckeln

ja

3

Emissionsspektrometrische 

Analyse 
3 Emissionsspektrometrische Analyse SLV MA-PL-OES PA001 2023-04

Interne Anweisung für emissionsspektrometrische Prüfungen an

- Eisen und Eisenlegierungen

- Nickel und Nickellegierungen

- Aluminium und Aluminiumlegierungen 

nein
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6

Metallographische 

Untersuchungen*
6 Metallographische Untersuchungen DIN EN ISO 643 2013-05

Stahl - Mikrophotographische Bestimmung der scheinbaren Korngröße - 

Auswertung durch Vergleich mit genormten Bildreihentafeln
ja 2024-12 Januar 2025

6

Metallographische 

Untersuchungen*
6 Metallographische Untersuchungen DIN EN ISO 17639 2013-12

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen 

Werkstoffen - Makroskopische und mikroskopische Untersuchungen von 

Schweißnähten 

ja 2022-05 Juni 2022
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